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Celem zastosowania cementu w protetyce jest 
uzyskanie ścisłego połączenia pomiędzy uzupeł-
nieniem a naturalnym zębem pacjenta. Zapewnia to 
retencję odbudowy i zabezpiecza struktury zębów 
przed działaniem szkodliwych bodźców mecha-
nicznych, chemicznych i bakteryjnych na obnażoną 
zębinę. Cementy kompozytowe w porównaniu do 
innych cementów posiadają najlepsze właściwości 
mechaniczne, to znaczy mają dużą wytrzymałość 
na ściskanie i rozciąganie oraz są estetyczne –ma-
ją barwę i transparencję zbliżoną do tkanek zębów. 
Charakteryzują się małą lepkością, dlatego tworzą 
cienką warstwę po zacementowaniu. Zapewniają 
największą siłę połączenia z tkankami oraz szczel-
ność odbudowy. Po skończonej polimeryzacji nie 
rozpuszczają się w wodzie i w kwasach. Niestety 

stosowanie ich wiąże się z wieloetapową procedu-
rą adhezyjnego cementowania. Nie są też obojętne 
dla miazgi, powodują pozabiegową nadwrażliwość 
żywych zębów (1,2). 

Obecnie kompozytowe cementy możemy po-
dzielić na:

– Cementy kompozytowe konwencjonal-
ne do których należą: Variolink II (Ivoclar, 
Vivadent AG, Schaan, Lichtenstein), Lute-
It (Jeneric&Pentron), Calibra (Dentsply, 
DeTrey Gmbh, Konstanz, Niemcy), NX3 
(Kerr), ParaPost Cement (Coltene Whaledent), 
EnaCem (Micerium), 

– Cementy kompozytowe samotrawiące i samo-
adhezyjne
– samotrawiące – stosowane z samotrawią-
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cymi systemami wiążącymi: Panavia 21, 
Panavia F2,0 (Kuraray Co. Ltd, Osaka, 
Japan), Multilink Automix (Vivadent),

– samoadhezyjne – stosowane bez systemów 
wiążących: RelyX Unicem (3M ESPE, St. 
Paul, MN, USA), Breeze (Jeneric/Pentron), 
Smart Cem 2 (Dentsply), Multilink Sprint 
(Vivadent), Maxcem Elite (KerrHawe, 
Szwajcaria).

Celem pracy było porównanie składu, parame-
trów mechanicznych, zasad wiązania z tkankami 
oraz wytrzymałości połączenia wybranych cemen-
tów kompozytowych ze szkliwem i zębiną, na pod-
stawie dostępnego piśmiennictwa.

Cementy kompozytowe konwencjonalne

Skład
Cementy kompozytowe przedstawiono na przy-

kładzie dwóch reprezentantów tej grupy. Cement 
Variolink II (Ivoclar,Vivadent) jest oparty na mi-
krohybrydowym materiale Tetric firmy Vivadent. 
Monomer matrycy organicznej zawiera żywi-
cę Bis-GMA, dimetakrylan uretanu (UDMA) di-
metakrylan glikolu trójetylenowego (TEGDMA). 
Wypełniaczami nieorganicznymi są między inny-
mi: szkło barowe, trójfluorek itru, szkło barowo-
-glinowo-fluorokrzemowe. Średnia wielkość czą-
steczek wypełniacza wynosi 0,7 µm (0,04-3,0 µm). 
Dodatkowe składniki to: aktywatory, katalizato-
ry, stabilizatory i barwniki (3). W skład cementu 
Calibra (Dentsply) wchodzą żywice metakrylano-
we Bis-GMA, wypełniacze szklane oraz pigmenty 
i katalizatory (4). 

 Faza organiczna cementów kompozytowych jest 
odpowiedzialna za przebieg procesu polimeryza-
cji i sklejanie składników. Faza nieorganiczna na-
daje materiałom twardość, odporność na ścieranie 
i odpowiednie załamywanie światła, podobne jak 
w naturalnych tkankach zęba. Aby dwie tak różne 
fazy mogły się połączyć, konieczne jest pokrycie 
cząstek wypełniaczy silanami. Są to związki, któ-
rych hydrofilowa reszta reaguje z atomami krzemu 
ze szklanych wypełniaczy, a hydrofobowa z mo-
nomerami żywicy. Dodatkowo tlenek baru lub tle-
nek strontu umożliwia uwidocznienie materiałów 
w promieniach RTG. Cement Variolink i Calibra 
są cementami dualnymi. Za zapoczątkowanie  

polimeryzacji chemicznej odpowiedzialny jest 
układ nadtlenek benzoilu-amina. Polimeryzację 
świetlną inicjuje kamforochinon (5).

Adhezja do tkanek
Połączenie cementów kompozytowych kon-

wencjonalnych z zębami wymaga zastosowa-
nia techniki „total etch” – wstępnego wytrawie-
nia tkanek zęba 37% kwasem ortofosforowym 
(30 sek. szkliwo, 15 sek. zębinę), wypłukania 
i osuszenia, a następnie użycia systemów wiążą-
cych IV lub V generacji. Zalecany system do ce-
mentu Variolink to Syntac Primer, Adhesive oraz 
Heliobond. System wiążący dla cementu Calibra 
to Prime&Bond NT (4). Primery zawierają mono-
mery (HEMA, 4-META), rozpuszczalniki (woda, 
alkohol etylowy) i inicjatory, a w skład żywicy 
wchodzą monomery Bis-GMA, TEGDMA, inicja-
tory, nieorganiczne wypełniacze i związki fluoru. 
Połączenie ze szkliwem oparte jest na mikrome-
chanicznej retencji. Po trawieniu kwasem w struk-
turze szkliwa powstają mikrozagłębienia, w które 
wnika żywica. Trawienie zębiny powoduje usu-
nięcie warstwy mazistej i odsłonięcie siateczki ko-
lagenowej. Pomiędzy włókna kolagenowe wnika 
żywica systemów łączących, tworząc gęstą, homo-
genną warstwę hybrydową o grubości 15-60 µm 
(6). Niestety penetracja małych cząstek kwasu 
w głąb zębiny jest większa niż infiltracja żywi-
cy. Pozostaje sieć obnażonych włókien kolageno-
wych, co powoduje nadwrażliwość pozabiegową 
(7, 8). Wieloetapowe procedury postępowania w 
technice „total etch” wymagają precyzji i są obar-
czone ryzykiem niepowodzenia. Zbyt mocne prze-
suszenie prowadzi do zapadnięcia się i sklejenia 
rusztowania włókien kolagenowych, co uniemoż-
liwia impregnację żywicą. Dlatego zalecana jest 
praca techniką „wet bonding” to znaczy nie prze-
suszania zębiny po wytrawieniu. Niestety stopień 
zwilżenia tkanek nie jest precyzyjnie określony. 

Wytrzymałość na rozciąganie i ścinanie połącze-
nia cementu Variolink ze szkliwem jest lepsza niż 
cementów opartych na technice samoadhezyjnej 
(tabela I). Latta i wsp. dowiedli iż te same cemen-
ty (Calibra, Variolink) w aplikacji autopolimery-
zującej odznaczały się mniejszą siłą wiązania niż 
utwardzane światłem (9). Według Stewar i wsp. 
cementy adhezyjne auto- i światło-polimeryzujące  



Cementy kompozytowe

PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2012, LXII, 3 175

osiągały mocniejsze połączenia z zębiną niż ce-
menty podwójnie polimeryzujące (10). Inne bada-
nia dowodzą, że auto-, duo– i światło-polimeryzu-
jące systemy mają zbliżoną efektywność wiązania 
(11,12). Również użycie innych systemów wiążą-
cych niż rekomendowane przez producenta wpły-
wa negatywnie na połączenie ich z tkankami (9, 
13). Wytrzymałość połączenia cementów kompo-
zytowych konwencjonalnych ze strukturami zębów, 

szczególnie ze szkliwem, wykazuje dobrą odpor-
ność na termocykliczne obciążenia (tabela I) (14).

Właściwości materiałów
Cement Variolink II charakteryzuje się dobry-

mi parametrami wytrzymałościowymi (tabela II). 
Wytrzymałość na ściskanie tego materiału wyno-
si 350 MPa (utwardzany światłem), 330MPa (che-
moutwardzany) (15), wytrzymałość na rozciąganie  

T a b e l a  I. Wytrzymałość połączenia na rozciąganie i ścinanie cementów kompozytowych z tkankami (MPa)

Grupa Cement

Szkliwo Zębina
Wytrzymałość 
na rozciąganie 

(MPa)

Wytrzymałość 
na ścinanie 

(MPa)

Wytrzymałość 
na rozciąganie 

(MPa)

Wytrzymałość 
na ścinanie 

(MPa)
Cementy  
kompozytowe  
konwencjonalne

Variolink 49,3    (11) 18,8    (8) 
  7,3    (44) 
42,9    (41)

  1,1    (11) 
  3,5    (46)

  5,3    (47) 
  5,5^  (47)

Calibra 35,5    (14)   6,0    (13) 
10,7*  (13)

12,0    (45) 
18,0    (22)

Cement  
kompozytowe 
samotrawiące

Panavia 21   4,0    (49) 
19,3    (50) 
23,7^  (50)

13,4    (33) 
14,9    (33) 
11,1^  (33) 
11,3^  (33) 
  2,0    (49) 
  7,8    (50) 
  8,8^  (50)

Panavia F2.0 35,2    (51) 21,9    (51) 
11,0    (22)

Panavia F 35,4    (11) 
38,8”  (11) 
33,7 (35)

36,3    (51) 
14,5    (52)

17,5    (11) 
22,9”  (26) 
10,2    (26)

21,0    (51) 
  5,9    (52) 
  4,5    (47) 
14,0    (45)

Cementy  
kompozytowe  
samoadhezyjne

RelyX Unicem 19,6    (11) 
35,2’   (11) 
13,0    (30) 
15,3    (35)

  7,2    (52) 
  4,0    (49) 
  4,5    (34) 
  6,0*  (34)

15,9    (11) 
  5,9’   (11) 
15,7”  (26) 
13,5    (26) 
  4,5    (46) 
  8,3    (53)

  4,9    (52) 
16,0    (45) 
  9,2    (33) 
  9,9    (33) 
  9,4^  (33) 
  8,6^  (33) 
  4,5    (34) 
  7,1*  (34) 
  5,5    (48)

Maxcem 11,5    (35)   1,5    (34) 
  3,3*  (34) 
  7,5    (52) 
19,6    (19)

  8,45    (53)   0,1    (34) 
  1,0*  (34) 
  5,5    (52) 
14,5    (19)

*polimeryzacja światłem; ^termocykle, ’dodatkowe użycie bondu, ”dodatkowe użycie wytrawiacza.
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48,4-54,0 MPa (utwardzany światłem) (15,16), 
40,4-55,0 (chemoutwardzalny)(15,16). Materiał ma 
wytrzymałość na zginanie 90 MPa  (17). Twardość 
wg Vickersa ma wartość 32 HV (17). Moduł ela-
styczności wynosi 8,3 GPa (18). Cement daje kon-
trast w promieniach rentgenowskich oraz uwalnia 
fluor. Materiał cechuje się bardzo małą ścieralno-
ścią 1 µm – po 10.000 cyklach (15) i dobrą stabil-
nością koloru (19). Minimalna grubość warstwy 
wynosi 29 µm (15). 

Podobne cechy ma cement Calibra. Wytrzymałość 
jego na zginanie osiągnęła 91,2 MPa (20), na roz-
ciąganie 39-42 MPa (4), na ściskanie 283 MPa (4). 
Materiał wykazuje twardość wg Vickersa 38,4 HV 
(21). Tworzy cienką warstwę 11-19 µm (4). Moduł 
elastyczności tego cementu wynosi od 5,2 do 6,8 
GPa (4) w zależności od sposobu utwardzania. 
Niestety charakteryzuje się średnią stabilnością ko-
lorów (22).

Cementy żywicze samotrawiące 

Skład
Przedstawicielem tej grupy materiałów jest 

Panavia (Kuraray), która w swoim składzie ma 

kwaśne monomery w postaci dwuhydrofosforanu 
10-metaakrylohexadecylu (10-MDP). Dwie pasty 
A&B– składają się z fazy organicznej zawierają-
cej hydrofobowe aromatyczne i alifatyczne dime-
takrylany, hydrofilowe dimetakrylany oraz kwaśny 
monomer 10-MDP. Fazę nieorganiczną stanowią 
silanizowane szkło barowe i krzemionka oraz tle-
nek tytanu. Dodatkowo cement zawiera nadtlenek 
benzoilu (katalizator), przyspieszacze, fluorek so-
du (7,23).

Adhezja do tkanek
Aplikacja cementów samotrawiących jest po-

przedzona zastosowaniem systemów wiążących 
VI i VII generacji, które również zawierają kwa-
śne primery w postaci estrów kwasu fosforowego 
i monomerów kwasu karboksylowego (GDMP, 
10-MDP, MEP, PENTYL). Cement Panavia posia-
da samotrawiący system – ED Primer II A&B, w 
którego skład wchodzą dwuhydrofosforan 10-me-
taakrylohexadecylu (10-MDP) żywice (HEMA, 
5-NMSA), woda, przyspieszacze, katalizatory po-
limeryzacji (24). 

Potencjał wytrawiania szkliwa przez te związki 
jest niski, dlatego siła wiązania ze szkliwem jest 

T a b e l a  II. Właściwości wytrzymałościowe cementów kompozytowych (MPa)

Grupa Cement
Moduł  

elastyczności 
GPa

Wytrzymałość  
na ściskanie  

MPa

Wytrzymałość  
na rozciąganie  

MPa

Wytrzymałość  
na zginanie  

MPa

Twardość  
wg Vicersa

Cementy  
kompozytowe  
konwencjonalne

Variolink 8,3 (18) 330; 
350*(15)

54,0*; 
55,0 (15)  
40,4; 
48,4* (16)

90,0 (17) 32,0 (17)

Calibra 5,2*; 
6,8 (4)

283 (4) 39;42* (4) 91,2 (20) 38,4 (21)

Cement  
kompozytowe 
samotrawiące

Panavia 7,5 (4) 290 (15,24) 62,0 (15); 
43,3;  
44,0*(16)

77(24); 
106,6 (20)

40,9 (21,24)

Cementy  
kompozytowe  
samoadhezyjne

Maxcem 6,8; 
7,8* (19)

332;  
351*(19)

55,4;  
52,4*(19)

83;  
112* (19)  
71,3; 
71,6*(36)

47,2; 
17,8*(36)

Rely X 3,9; 
6,3*(34)

216; 
244*(34); 
145 (17)

44,5;  
51,6* (16)

60;  
71* (34); 
76,7 (20)

44 (17) 
49,2 (21)

 *materiał polimeryzowany światłem.
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mniejsza niż cementów kompozytowych konwen-
cjonalnych (tabela I). W celu poprawy połącze-
nia zaleca się dodatkowe rozwinięcie powierzch-
ni szkliwa przez wytrawienie lub schropowacenie 
(25). Zastosowanie selektywnego trawienia szkliwa 
przed użyciem cementów żywiczych samoadhe-
zyjnych wydaje się być konieczne. W zębinie za-
chodzi inny mechanizm wiązania niż w przypadku 
zastosowania czynników wiążących V generacji. 
Bondy VII generacji demineralizują zębinę niecał-
kowicie, pozostawiając zamknięte hydroksyapaty-
tem kanaliki zębinowe. Pozostały hydroksyapatyt 
uczestniczy w wytwarzaniu wiązań chemicznych z 
kwaśnymi monomerami. Powstaje cienka, warstwa 
hybrydowa 300nm-4µm (6). Pomimo to wytrzyma-
łość połączenia cementów z zębiną, w porównaniu 
do konwencjonalnych cementów kompozytowych 
jest większa (tabela I) (26,23). Rzadko obserwowa-
na jest nadwrażliwość pozabiegowa. 

Właściwości materiału 
Panavia F charakteryzuje się wytrzymałością na 

ściskanie 290 MPa (15, 24), na rozciąganie 43,3-62 
MPa (15, 16), na zginanie 77-106,6 MPa (20, 24) 
oraz twardością wg Vickersa 40,9 HV (21, 24) (ta-
bela II). Moduł elastyczności ma wartość 7,5 GPa 
(4). Ścieralność po 10.000 termocyklach wynosi 
4µm (15). Według Kious i wsp. minimalna gru-
bość warstwy ma mniej niż 25 µm (27), choć we-
dług innych badań zakres waha się od 19 do 44 µm 
(15, 24).

Żywice samoadhezyjne 

Skład
Przedstawicielami tej grupy są Rely X Unicem 

(3M ESPE) i Maxcem (Kerr). RelyX Unicem za-
wiera kwaśne metakrylowe estry fosforowe. W 
skład żywicy wchodzą dimetakrylany, stabilizato-
ry, inicjatory i pigmenty. Nieorganiczny wypełniacz 
szklany i krzemionkowy z wodorotlenekiem wap-
nia zajmuje 72% wagi, a wielkość cząsteczki wy-
nosi 9,5 µm (D90%). 

Maxcem jest cementem zawierającym kwaśny 
monomer GPDM (glyceroldimethacrylate dihydro-
gen phosphate), który jest stosowany we wszyst-
kich systemach łączących firmy Kerr (np. Optibond 
FL, Optibond Solo Plus). W Maxcemie znajduję się 

także hydrofilne monomery działające jako czynni-
ki zwilżające i poprawiające adhezję do tkanek zę-
bów. Średnia wielkość cząsteczek wypełniacza wy-
nosi 3,6 µm. Ilość cząsteczek wagowo 67%, a obję-
tościowo 48% (19). Cementy firmy Kerr (Maxcem) 
zawierają unikatowy system inicjatorów, który jest 
wolny od amin trzeciorzędowych i nadtlenku ben-
zoilu (układ nadtlenek wodoru/system bezamino-
wy) (22,28). 

Adhezja do tkanek
Według zaleceń producentów cementy samo-

adhezyjne nie wymagają użycia  żadnego systemu 
wiążącego. Materiały zawierają w swoim składzie 
kwaśne monomery, które reagują chemicznie z hy-
droksyapatytami zęba. Powinno to wyeliminować 
potrzebę stosowania primera lub bondu. Jednak po-
mimo niskiego pH 2,1-4,2 siła wytrawiania szkli-
wa przez te cementy jest rażąco niewystarczają-
ca, a wytrzymałość połączenia tych materiałów 
ze szkliwem jest niezadawalająca (29) (tabela I). 
W celu lepszego rozwinięcia powierzchni szkliwa 
konieczne jest dodatkowe użycie kwasu fosforo-
wego. Badania dowodzą, że selektywne trawienie 
szkliwa znacznie poprawia połączenie cementu z 
tą tkanką (30). Cementy samoadhezyjne nie in-
filtrują powierzchni zębiny i nie tworzą warstwy 
hybrydowej, a jedynie przylegają do warstwy ma-
zistej. Mechanizm połączenia z zębiną jest opar-
ty na połączeniu kwaśnych monomerów z wap-
niem (31). Dodatkowe użycie bondu VII genera-
cji przed aplikacją cementów samoadhezyjnych 
znacznie wzmacnia siłę połączenia z tkankami zę-
ba (32). Wytrzymałość połączenia tych cementów 
z zębiną jest dobra (7), ale w odróżnieniu od szkli-
wa, znacznie spada po uprzednim wytrawieniu (23). 
Według Holderegger i wsp. wytrzymałość na ści-
nanie połączenia cementu Rely X Unicem z zębiną 
była mniejsza niż cementu Multilink Automix czy 
Panavia F, ale jego wrażliwość na termocykliczne 
obciążenie oraz długotrwałe przechowywanie w 
wodzie była minimalna (33). 

Właściwości materiału 
Wytrzymałość na zginanie cementu Rely X wyno-

si 60-76,7 MPa (20,34), na ściskanie 145-244 MPa 
(17,34) (tabela II). Moduł elastyczności ma wartość 
3,9-6,3 GPa w zależności od sposobu utwardzania 
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(34). Wytrzymałość na rozciąganie wynosi 44,5-
51,6 MPa (16) Materiał charakteryzuje się słabą 
stabilnością koloru (35). Materiał jest twardy, wg 
Vickersa 44-49,2 HV (17, 21). Minimalna grubość 
warstwy tego cementu nie przekracza 25 µm (27). 

Cement Maxcem polimeryzowany chemicznie 
ma wytrzymałość na ściskanie 332 MPa (19), na 
rozciąganie 55,4 MPa (19), na zginanie 71,3-83,0 
MPa (19,36), moduł elastyczności 6,8 GPa (19), 
twardość według Vickersa 47,2 HV(36). Materiał 
polimeryzowany podwójnie posiada wytrzymałość 
na ściskanie 351 MPa (19), wytrzymałość na roz-
ciąganie 52,4 MPa (19), wytrzymałość na zgina-
nie 71,6-112 MPa (19)(36). Moduł elastyczności 
Maxcem wynosi 7,8 GPa (19), twardość według 
Vickersa 17,8 (36). Grubość minimalnej warstwy 
ma 12 µm (27). Materiał wykazuje dobrą stabil-
ność koloru (19). 

Dyskusja

Z piśmiennictwa wynika, że najwyższą wytrzy-
małość połączenia ze szkliwem gwarantują cemen-
ty kompozytowe konwencjonalne. Dlatego, gdy 
granica szlifowania znajduje się w szkliwie (w 
licówkach, wkładach, nakładach), materiałami z 
wyboru powinny być te cementy. Natomiast wy-
trzymałość połączenia z zębiną cementów samo-
trawiących i samoadhezyjnych jest większa niż 
konwencjonalnych. Powinny one być stosowane 
np. do cementowania koron. W celu lepszego po-
łączenia cementów samoadhezyjnych ze szkliwem 
konieczne jest wcześniejsze selektywne wytrawie-
nie tej tkanki (11). 

W celu zwiększenia wytrzymałości połącze-
nia cementów kompozytowych z tkankami nale-
ży utwardzić światłoutwardzalne systemy wiążące, 
przed zacementowaniem uzupełnienia (11). Należy 
pamiętać, aby nie stosować systemów wiążących 
VI i późniejszych generacji z konwencjonalnymi 
kompozytowymi cementami. Kwaśne monomery 
zawarte w tych systemach powodują zobojętnienie 
amin czwartorzędowych i zaburzenie inicjacji po-
limeryzacji opisanych materiałów. Powodują tak-
że degradacje nadtlenku benzoilu (37). W nowych 
cementach układ inicjatorów polimeryzacji tlenek 
benzoilu/amina został zastąpiony przez układ nad-
tlenek wodoru/system bezaminowy (38). Niektóre 

z systemów wiążących VI i VII generacji zawiera-
jące komponenty kwasowe tworzą zalegającą war-
stwę „kwasowej inhbicji” opóźniającą reakcję wią-
zania samoutwardzających systemów mocujących. 
Podczas gdy polimeryzacja światłem jest natych-
miastowa, w przypadku autopolimeryzacji proces 
przebiega wolniej, umożliwiając warstwie kwaso-
wej interferowanie na granicy fazy cement-ząb i 
tworzenia niehomogennej strefy o mniejszej wy-
trzymałości (39). Utwardzenie cementu światłem 
podnosi jego parametry wytrzymałościowe (tabela 
I i II). W doborze systemu wiążącego należy stoso-
wać się ściśle do wskazówek producenta.

W zebranym piśmiennictwie wartości wytrzy-
małości połączenia cementów z tkankami zębów 
znacznie różnią się między sobą (tabela I). Jest to 
spowodowane tym, że badania były przeprowa-
dzane w różnych warunkach. Różnice polegały na 
wyborze materiału do badań (zęby ludzkie lub ba-
wole) i sposobie przygotowania powierzchni pró-
bek (40,41). Powierzchnie zębów były pokrywa-
ne lub nie systemami wiążącymi. Stosowano ce-
menty polimeryzowane światłem lub chemicznie 
(11,12,26,40,42,43). Próbki były przechowywane 
w wodzie o różnych temperaturach, przez różny 
okres czasu (33,43). Pomimo tych rozbieżności mo-
żemy wysnuć następujące wnioski.

Wnioski

Gdy granica szlifowania znajduje się w szkliwie 
i zębinie, materiałami z wyboru powinny być ce-
menty kompozytowe konwencjonalne, ze względu 
na silne połączenie ich ze szkliwem.

Zastosowanie selektywnego trawienia szkliwa 
przed użyciem cementów żywiczych samotrawią-
cych i samoadhezyjnych jest konieczne.

Wytrzymałość połączenia cementów samotra-
wiących z zębiną, w porównaniu do konwencjo-
nalnych cementów kompozytowych jest większa.
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